
 

 

33142 Büren 

 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus  

Vergoldung der Wetterfahne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinigung der Oberfläche, Grundierung und Lackierung im gelben 

Vorlegeton, Auftrag von Mixtinon als Goldklebemittel, Anschießen und 

Einkehren des Blattgoldes als Sturm- und Wettervergoldung. 
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